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EJEMPLO DE MEDICION Y EVALUACIÓN 
Tab. 1: Masa m, Volumen V y densidad del objeto para 
ejercicios de medición. 

m / g V / cm³ ρ / g/cm³ 

203 76 2,67 
 
 
Valor bibliográfico para el Aluminio: ρ = 2,7 g/cm³ 

 
 
La densidad determinada corresponde al valor 
bibliográfico de la densidad del aluminio. Así que el 
objeto para ejercicios de medición está hecho de 
aluminio. 


